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Informe nº:  16331

M 1
A

S - 2

1,0 m

25,3

18,6

6,7

82,0

Veure gràfica

U.S.C.S. Denom. CL - ML

Denom. A - 4

Í. Grup 8,0

0,1

0,72

0,41Matèria orgànica (%)

Límit Plast. (W P)
Índex de Plast. (I P)
% Pasa U.N.E. 0,08

Granulometria

RELACIONS VOLUMÈTRIQUES

ASSAJOS QUÍMICS

H.R.B.

Sals solubles (%)

OBSERVACIONS

Humitat (%)
Densitat AP (gr/cm 3)

Densitat seca (gr/cm 3)
Pes específic (gr/cm 3)

Porositat (%)

pH del Sòl
Contingut en guix  (%)

ASSAJOS DE RESISTÈNCIA I DEFORMACIÓ
Qu (kg/cm 2)

RESUM LABORATORI

IDENTIFICACIÓ DE LA MOSTRA

CONSISTÈNCIA FINS A 

CLASSIFICACIÓ

Mostra
Tipus de Mostra

Sondeig
Profunditat (m)

Límit Liq. (W L)

Pressió d'inflament (kg/cm 2)
Inflament Lliure (%)

Deformació (%)
Angle de trencament (θ)

Cohesió (kg/cm 2)
Angle de fregament (º )
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Aquest document consta de 4 pàgines inclosa la present, enumerades de l'1 al 4.  
La reproducció d'aquest document sols esta autoritzada si es fa en la seva totalitat i amb la conformitat del laboratori.  
Els resultats reflectits en aquest informe es refereixen única i exclusivament a la mostra indicada i assajada pel laboratori 
segons la norma relacionada o condicions d'assaig demanada. 

Pàgina 1 de 4    INFORME D'ASSAIG 
                      Segons Norma UNE 66803/89 Identificació de l’informe:  N12968/1 

TERRES Laboratori de Ciències de la Terra, S.L.L. 

Ctera. de Piera, nº 33 – local D    08760 - MARTORELL Tf. : 93 776 59 41 CIF: B-62786371

Dades del peticionari:

Identificació de la mostra donada pel peticionari: 16331 / m-1
Referència donada pel peticionari: Terrassa
Altres referències de la mostra: S-2 a 1,0 m
Data de recepció: 27/06/2017 Origen: Portada pel peticionari
Tipus de mostra: Inalterada en tub de PVC
Referència donada pel tractament en el nostre laboratori: N12968/1

Descripció de la mostra:

Treballs sol·licitats i realitzats:  

X

X

X

X
X

Classificació USCS - Casagrande:
Classificació HRB (Índex de grup):

Classificació PG-3: TOLERABLE

OBSERVACIONS: Cops de clava: Donat pel peticionari

SOBRANT:

05/08/2017

Els càlculs i actes presents han estat realitzades amb el programa de càlcul i software elaborat integrament per 
TERRES LCT,SLL en revisió nº 10.10

Data d'emissió de l'informe: 05/07/2017

Declaració Responsable núm L0600212 presentada el 31 de gener de 2013 a la Generalitat de Catalunya.

Sign

Josep Mari

Ambit d'assaigs de laboratori de geotècnia (GTL),  assaigs complementaris de resistència i deformació de roques.

HISTÒRIC

17+17+15+13

A-4 (8)

Històric: Laboratori Acreditat per DGAP, Resolució de 7 de setembre de 2005 (Ref.06046GTL05(B) 
Ambit d'assaigs de laboratori de geotècnia (GTL), assaigs bàsics.

0101 CENTRO CATALAN DE GEOTÉCNIA, S.L.     C/ Marc Aureli nº 42-44, 1er, 1ª       08006 - Barcelona          Tf: 93 253 17 88                   
CIF: B-62488515

Granulometria per tamissat segons UNE 103101/95

Determinació dels límits líquid i plàstic segons UNE 103103/94 i UNE 103104/93

Determinació del contingut en matèria orgànica segons UNE 7368/77

Determinació del contigut en guix segons NLT115/99

Laboratori Acreditat per DGQEiRH, Resolució de 2 d' abril de 2009 (Ref.06046GTL05(B+C)

Queden reflectits en els fulls següents de l'informe.Resultats dels assaigs:

Si no hi ha indicació contrària per part del peticionari, aquest sobrant serà destruït a partir de la data:

En el laboratori resta mostra sobrant de tipus  representatiu  emmagatzemat convenientment.   

CL-ML / ML

LABORATORI D'ASSAIGS PER AL CONTROL DE QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ

L'abast d'actuació inclós a les Declaracions Responsables inscrites a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (Generalitat de Catalunya) i al 
Registre General del Codi Tècnic de l'Edificació es pot consultar a www.gencat.cat i a www.codigotecnico.org.

Tub de 60 cm de longitud i 6 cm de diàmetre que conté LLIM ARENÓS marró clar 
(tonalitats grises una mica fosques), bastant secs a lleugerament humit. Té algunes 
graves fines disperses (calcàries les més gruixudes i més poligèniques les més fines i 
les sorres) amb fragments de morter i obra de fàbrica rosada de baixa densitat. A la 
punta hi ha nuclis una mica encalitjats. 

Declaració Responsable núm. L0600006 presentada el 17 de març de 2010 a la Generalitat de Catalunya.

Declaració Responsable núm L0600224 presentada el 08 de novembre de 2013 a la Generalitat de Catalunya.

Declaració Responsable núm L0600016 presentada el 02 de juny de 2010 a la Generalitat de Catalunya.

Declaració Responsable núm L0600199 presentada el 02 de juliol de 2012 a la Generalitat de Catalunya.

Determinació de sals solubles segons NLT 114/99

Laboratori

atari

a Tella Ros
Director del 
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Foto 7: Sondeig S-2, SPT a 5,3 metres. 
 

 
 

Foto 9: Sondeig S-3, SPT a 2,0 metres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Foto 8: Sondeig S-3. 
 

 
 

Foto 10: Sondeig S-3, SPT a 5,1 metres. 


